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1. Обработка стекла 
A.Габариты закаленного стекла: 

-Max.  3000x1500 мм. 

-Min.   Одна сторона должна быть не менее 300 мм. 

Предельные отклонения при изготовлении стекла по длине и ширине: 

-при номинальном размере 

До 2000мм включ.          ±3мм 

Св.2000мм                          ±4мм   

B. Минимальный диаметр отверстий должен быть не менее: 

- 5 мм для стекла толщиной 3-5 мм 

-8 мм для толщины стекла – 6-19 мм 
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C.Расположение отверстий: 

-расстояние между краем отверстия и кромкой стекла 
должно быть: 

a≧1.5t  для  t=3-6 мм 

a≧2t  для  t=8-19 мм; 

- расстояние от края отверстия до угла стекла должно 
быть не менее 6-ти толщин стекла:a≧6t; 

-расстояние между краями соседних отверстий должно быть не менее половины диаметра 
большего отверстия: a≧0.5d. 

D.Прямоугольные отверстия и вырезы:  

- углы вырезов должны быть скруглены с минимальным радиусом 
9 мм; 

- размеры прямоугольных  отверстий (вырезов) должны быть не 
более трети соответствующего размера стекла: x≦1/3 b     y≦1/3a; 

- расстояние между краем отверстия и кромкой должно быть не менее 
половины соответствующего размера отверстия: b ≧0.5x     a ≧0.5y 

 

 

 

E.Острые кромки: 

-на прямых углах должны быть скруглены радиусом не 
менее 2 мм; 

-на острых углах (менее 75) должны быть скруглены 
радиусом не менее толщины стекла (t) 

Стекла ,не соответствующие данным критериям, могут 
разрушиться при закалке. 

 

 

F.Т-образные стекла: 

-т-образные стекла идут с углублениями под углы ящиков. 

R- не менее 9 мм. 
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I.Замер выреза под розетку. 

-замер вырезов под розетки как  по горизонтали так и по вертикали производится от краев 

внутренних стаканов с зазором по 5 мм по всему периметру. 

 

 

G.Узкие стекла: 

 минимальная ширина стекла, имеющего отверстия , должны быть не менее 

восьмикратной толщины стекла :  W≧8t ; 

максимальный диаметр отверстий должен быть не более трети ширины 

стекла : d≦1/3W. 

 

 

2. УФ-печать 

Требования к файлам 
Требования к файлам, предоставляемым Заказчиком для выполнения УФ-печати. 

A. Точное соответствие размерам изделия. 

B. Цветовая схема – CMYK. 

C. Разрешение - 150 dpi. 

D. Формат файла – TIFF. 

E. Без профилей. 

F. Без слоев. 

G. При кривых стеклах файл готовить по максимальным габаритам. 

Печать на давальческом сырье 
В процессе печати на материале, предоставленном Заказчиком, после печати возможно 

проявление дефектов, связанных с технологией обработки материала химическими средствами. 

Такие дефекты могут проявляться только после печати и наблюдаться в виде пятен, либо 

полошения. Дефекты могут быть сложно устранимыми либо неустранимыми. Чтобы избежать 

затрат при возникновения неустранимых дефектов материала, целесообразно заказывать изделие 

целиком – материал + УФ-печать. 

Частичная запечатка 
При выполнении частичной запечатки возможно распыление краски на прозрачную область 

стекла, находящуюся рядом с областью печати. Данный эффект обусловлен технологией УФ-
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печати, при которой краска наносится на носитель с некоторого расстояния и поэтому может 

распыляться. 

Точность печати 
Допускается отклонение в размерах и расположении рисунка (УФ-печати) до 4 миллиметров на 1 

метр изделия по каждому из измерений X и Y. Для изделий размером 500 мм и менее допустимое 

отклонение составляет 2 мм по каждому из измерений. 

Цветопередача 
Технология УФ-печати имеет объективные ограничения цветопередачи и подбора цвета. 

Существуют цвета, воспроизведения которых невозможно добиться с помощью УФ-печати. 

Один и тот же файл, напечатанный в разное время на одном и том же УФ-принтере, может иметь 

незначительно отличающиеся оттенки, в силу объективных факторов, влияющих на цветопередачу 

(например, температура и влажность воздуха). 

Подбор цвета 
Мы выполняем максимально возможный подбор цвета по образцу (например, по каталогу RAL и 

другим каталогам). Подобранные оттенки цвета могут отличаться от эталона. Рекомендуем делать 

Цветопробу. 

Печать УФ-лаком 
При печати УФ-лаком на поверхности материала допускаются каплевидные лаковые точки 

размером не более 2 мм в диаметре. 

Смывка УФ-печати 
С большинства материалов УФ-печать сложно удалить, не повредив материал. При смывке УФ-

печати со стекла возможно появление царапин на стекле. Соглашаясь на услугу смывки УФ-печати, 

вы понимаете и принимаете все риски возможного образования царапин на стекле. 

3. Приемка изделий с УФ-печатью 
 

Приемка изделий осуществляется визуально при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 

1,0 м. 

При приемке изделий  с УФ-печатью допускаются оптические пороки в виде точек диаметром не 

более 2 мм и количеством не более 2-х штук на 1 кв м (не более 2-х штук для деталей размером 

менее 1 кв м). 

Качество обработки кромок, отверстий, пазов и вырезов проверяют визуально при освещенности 

от 300 до 600 лк на расстоянии от 1,0 м. 

Претензии по механическим повреждениям принимаются только в момент выдачи заказа. 
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Адгезию слоя красок УФ-печати к стеклу проверяют путем наклеивания и немедленного удаления 

клейкой малярной ленты из крепированной бумаги шириной до 50 мм. 

Допускается  незначительное отклонение УФ-печати от утвержденной Цветопробы, но не более 

5% по каждому из основных (CMYK). 

В связи с особенностями метода струйной печати допускается незначительное пыление краски на 

стыках двух цветов, на участках стекла без печати в непосредственной близости с областью 

печати, а так же на кромке изделия. 

При неполной запечатке носителя допускается несовпадение слоев CMYK и White до 1 мм. 

Допускаются точки размером до 1 мм - в зависимости от площади изделия из расчета не более 3 
шт на 1 м2, а для деталей площадью менее 0,6 м2  — не более 2 шт. 

 

4. Условия эксплуатации стеклянных панелей с УФ-печатью  

 Стеклянные панели с УФ-печатью не следует нагревать выше 80 °С или охлаждать 
ниже 0 °С. Нельзя допускать резкий перепад температур. Изделие рекомендуется 
устанавливать в помещениях, в которых поддерживается постоянная температура от 
10°С до 35 °С. 

 Относительная влажность воздуха, окружающего стеклянные панели с УФ-печатью, не 
должна превышать 70%. Не допускается транспортировка и эксплуатация в условиях 
возникновения конденсата. 

 Протирать изделия рекомендуется влажной мягкой тканью с мыльным раствором, не 
содержащим агрессивных очищающих химикатов. 

 Изделия с УФ-печатью запрещается мыть агрессивными очищающими химикатами, 
содержащими кислоты, растворители и соли и т.п. 

 Запрещается воздействие на изделие из стекла с УФ-печатью твердыми, острыми 
предметами либо предметами, содержащими абразивные частицы (например, 
металлические щетки). 

 Не допускается неосторожное обращение с изделием – падение, удары, грубые 
механические нагрузки. 

 Запрещается отделять защитную пленку со стороны УФ-печати, если она 
предусмотрена при изготовлении. 

 

 

 



 

6 
 

 


